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MEMORIAL DESCRITIVO — PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ

Obra: Pavimentagdo Asfaltica CBUQ

Local: Rua Duque de Caxias — Zona Urbana
Municipio de IRAI-RS.

AREA A PAVIMENTAR: 5.294,37 M2

O presente memorial descritivo contém os procedimentos técnicos para
realizacdo dos servicos de pavimentagdo asfaltica com concreto asfaltico betuminoso
usinado a quente (CBUQ) sobre calgamentos existentes e as especificacdes técnicas dos
materiais a serem fornecidos, no seguinte logradouro do municipio de Irai/RS.

Rua Duque de Caxias................ 5.294,37 m?

1.0 - SERVICOS INICIAIS:

1.1-Remoc¢do do material soito.
A pista devera ser vigorosamente limpa, com a remoc¢3o do material que se
encontra solto ou prestes a se soltar, com o uso de vassouras, enxadas, pas e carrinhos de

mao, e depositado em local previamente definido.

1.2-Lavagem da Pista:
e A pista devera ser lavada com o uso de jato de agua, de forma a remover todo
o material pulverulento existente sobre a mesma, o qual deverd ser recolhido em carrinho

de mdo e depositado em local previamente definido.

2.0 - CAMADA DE REPERFILAMENTO:

A camada de reperfilamento tem por objetivo restabelecer as configuracdes
geométricas iniciais da pista, como perfil longitudinal e a se¢do transversal. Consiste na
aplicagdo de asfalto usinado a quente nas espessuras indicadas na planilha orcamentaria
(minima de 4,00cm), a fim de corrigir as irregularidades e deformacgdes existentes no
pavimento constituido de calgamento com pedras irregulares, a fim de se obter uma

superficie plana para receber a camada de rolamento. Nas dreas onde existem buracos com
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profundidade superior a 5,0cm, deverd ser inicialmente feito o nivelamento com brita

graduada e compactacao com rolo vibratorio.

2.1 - Camada de regularizagdo com Brita Graduada Simples:

A base de brita graduada consiste em uma camada de agregado com 3 cm de
espessura, resultante da mistura em usina de agregado previamente dosado com misturas
de brita 0, brita 1 e brita 2. Tal mistura devera ser distribuida sobre a via existente, seguida
de compactacdo. A camada de brita graduada simples se faz necessdrio para nivelamento da
via em trechos que a mesma possui inconformidades. A compactacdo da sub-base e base

devera ser iniciada nos bordos e progredir para o centro. A operagao se completa quando

-_—
ndo se notar mais depressoes entre a faixa ocupada pelo rolo e as faixas adjacentes.
2.2 - Especificagdo para usinagem da massa asféltica:
O procedimento para mistura da massa asfaltica € o mesmo descrito no item
3.2 adiante para camada de rolamento.
2.3 - Aplicagdo da camada de reperfilamento:
2.3.1 - Pintura de ligac3o sobre a regularizacdo:
A pintura de ligacdo é realizada para promover aderéncia entre a camada de
regularizacdo e a base. O ligante asfdltico a ser utilizado é a emulsdo asfaltica, tipo RR-2C,
— numa taxa de aplicacdo de 0,80 a 1,10 kg/m2. A distribuigdo do ligante devera ser feita por

carros equipados com bomba reguladora de pressdo e sistema completo de aquecimento,
que permitam a aplicacdo do material betuminoso em quantidade uniforme.

As barras de distribuicdo deverdo ser do tipo de circulagdo plena, com
dispositivo que possibilite ajustamentos verticais e larguras varidveis de espalhamento de
ligante. Os carros distribuidores deverdo dispor de termometros, em locais de facil
observagdo, e, ainda, um espargidor manual para tratamento de pequenas superficies e

correcoes localizadas. B

2.3.2 — Transporte da Mistura:
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O transporte da massa deverd ser executado com o uso de caminhdes com
cacamba fechada, metdlica lisa, devidamente lubrificada com 4gua e sab3o, Sleo parafinico

ou solugdo de cal, enlonados, e com descarregamento basculhado.

2.3.3 - Distribuicdo da Mistura:

A camada de reperfilamento consiste na aplicagdo de concreto asfaltico numa
camada varidvel com espessura minima conforme planilha orgamentdria. Para este servico
sdo previstos os seguintes equipamentos: rolo compactador liso auto propelido, rolo de
pneus e moto-niveladora. A massa asfaltica deverd ser aplicada na pista com uso de
motoniveladora, nivelando a distribui¢do pelos pontos mais elevados da pista, e devera ser
executada somente quando a mesma se encontrar seca e o tempo hdo se apresentar
chuvoso ou com neblina.

Apds a distribuicdo da massa asféltica, a pista sera compactada inicialmente
com o uso de rolo de pneus, progredindo dos bordos laterais para o eixo da pista, em tantas
passadas quantas forem necessarias. Posteriormente a compactagdo sera efetuada com rolo

de chapa com os mesmos procedimentos.

3 - ESPECIFICACOES PARA APLICACAO DA CAMADA DE ROLAMENTO:
Esta especificacdo técnica define os procedimentos para a aplicacdo de massa
asféltica tipo CBUQ, como recapeamento sobre a camada de regularizacdo que fora

executada.

3.1 - Pintura de ligagdo sobre a regularizacio:

A pintura de ligacdo é realizada para promover aderéncia entre a camada de
regularizacdo e camada de rolamento. O ligante asfaltico a ser utilizado é a emulsdo
asfaltica, tipo RR-2C, numa taxa de aplicagdo de 0,80 a 1,10 kg/m2. A distribui¢do do ligante
devera ser feita por carros equipados com bomba reguladora de pressdo e sistema completo
de aquecimento, que permitam a aplicacio do material betuminoso em quantidade
uniforme. As barras de distribui¢do deverdo ser do tipo de circulagdo plena, com dispositivo
que possibilite ajustamentos verticais e larguras varidveis de espalhamento de ligante. Os
carros distribuidores deverdo dispor de termémetros, em locais de facil observacdo, e,

ainda, um espargidor manual para tratamento de pequenas superficies e correcdes
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localizadas.

3.2 - Camada de rolamento em CBUQ

A camada de rolamento consiste na aplicacdo de concreto asfaltico com uma
espessura constante de 4,00cm sobre a camada existente. Para este servigo sdo previstos os
seguintes equipamentos: rolos compactadores lisos auto propelidos, rolo de pneus e moto-
niveladora. A massa asfaltica devera ser aplicada na pista somente quando a mesma se
encontrar seca e o tempo ndo se apresentar chuvoso ou com neblina. A compactacdo da
massa asfaltica devera ser constituida de duas etapas: a rolagem inicial e a rolagem final. A
rolagem inicial serd executada com rolo de pneus tdo logo seja distribuida a massa asfaltica.
A rolagem final serd executada com rolo tandem ou rolo auto propelido liso, com a
finalidade de dar acabamento e corrigir irregularidades. Apos o término da operagdo de

compactacdo, pode-se liberar para o transito, desde que a massa asfiltica ja tenha resfriado.

3.3 - Especificagoes para usinagem de CBUQ:
O concreto asfaltico é definido como sendo uma mistura flexivel, resultante
do processamento a quente, em uma usina apropriada de agregado mineral graduado e

cimento asfaltico de petréleo, espalhada e comprimida a quente.

3.3.1 - Materiais Asfalticos:
Os materiais asfalticos utilizados para a execugdo do concreto asfaltico
deverdo satisfazer as exigéncias do Instituto Brasileiro de Petraleo. O material a ser utilizado

é o cimento asfaltico de petréleo - CAP-50/70.

3.3.2 - Materiais Pétreos:

Os materiais pétreos ou agregados deverdo ser constituidos de uma
composicdo de diversos tipos (tamanho das particulas), divididos basicamente em agregados
graudos e miudos. Estes deverdo ser de pedra britada, isentos de materiais decompostos e

matéria organica e serem constituidos de fragmentos sdos e duraveis.

3.3.3- Mistura:

A mistura asfdltica consistird em uma mistura uniforme de agregados e
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cimento asfaltico do tipo CAP-50/70, de maneira a satisfazer os requisitos a seguir
especificados:

a) As misturas para o concreto asféltico, projetadas pelo método Marshall, ndo
devem apresentar variagdes na granulometria maiores que as especificadas no
projeto. A uniformidade de distribuicdo do ligante asfaltico na massa serd
determinada pelo ensaio de extracdo de betume, devendo a variagdo do teor de

asfalto ficar dentro da tolerancia de + 0,3, do especificado no projeto da massa

asfaltica;
b) O concreto asfaltico deve ser misturado em uma usina fixa ou mdvel,

gravimeétrica ou volumeétrica, convencional ou tipo “drum mixer” de contra-fluxo;

c) A mistura de agregados para o concreto asfaltico devera estar dentro dos limites
estabelecidos abaixo:
COMPOSIGAO GRANULOMETRICA
ESPESSURA DA CAMADA = 4,00 cm
PENEIRAS PERCENT;SE;AE(SJSE PASSA

3/4" 100 - 100

1/2" 100 - 100

3/8" 80 - 100

4 55 - 75

8 35 - 50

30 18 - 29

50 13 - 23

100 8 - 16

200 4 - 10

3.3.4 - Controle:

A empresa vencedora da licitacdo devera manter na usina, um laboratério de
asfalto dotado de todo o instrumental necessério e equipe especializada, com a finalidade
de proceder todos os ensaios necessarios, com fornecimento de laudo técnico de controle
tecnologico, sendo que o mesmo devera seguir as especificagdes de servico do DNIT e
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O controle de qualidade da massa asfaltica serd realizado através de
principalmente dois ensaios que sio:

a) Um ensaio de extracdo de betume por dia de usinagem, de amostras coletadas na
usina ou nos caminhdes transportadores. A percentagem de ligante podera variar
de t 0,3 da fixada no projeto da massa asfaltica;

b) Um ensaio de granulometria da mistura de agregados resultantes do ensaio de
extracdo por dia. A curva granulométrica devera manter-se continua,
enquadrando-se dentro das tolerdncias especificadas no item 3.0 desta
especificagdo técnica.

Os resultados destes ensaios devem ser apresentados no decorrer da obra. Nio
serdo efetuadas medigGes dos servigos em hipdtese alguma sem a apresentacdo

dos relatorios.

3.4 - Transporte de Massa.

O transporte da massa devera ser executado com o uso de caminh8es com
cagamba fechada, metalica lisa, devidamente lubrificada com dgua e sabio, éleo parafinico
ou solucdo de cal, enlonados, e com descarregamento basculado. E importante que a
cagamba tenha bom isolamento térmico a fim de impedir que a massa asfiltica perca
temperatura durante a viagem, sendo necessario que seja mantida a temperatura de
aplicacdo determinada pela relagdo “temperatura-viscosidade” que ndo deve ser inferior a

120°2C e nem superior a 175°C.

4.0- SINALIZACAO DE TRANSITO E PASSEIO:

A sinalizagdo exerce fungdo no controle do trinsito dos veiculos, orientando e
canalizando a circulagdo e também o fluxo de pedestres de forma a se obter maior
seguranga. E traduzida através de pinturas de faixas, marcas no pavimento, utilizando-se a

cor branca e amarela para as areas especiais e placas de sinalizag3o.

5.1 - Sinaliza¢do Vertical
Deverdo ser implantados dispositivos de sinalizagdo vertical conforme o preconizado

na resolugdo 180/06 do CONTRAN.
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As placas de sinalizagdo vertical de regulamentacdo terdo diametro de 0,50 m, para
sinais circulares, lado de 0,25m para sinais de forma octogonal, lado 0,50m para sinais
quadrados de adverténcia e 0,45 x 0,25m sinalizacdo retangular indicativa, de acordo com os
detalhamentos do projeto.

Os sinais deverao ser totalmente refletivos confeccionado com peliculas tipo Grau
Técnico (GT) para letras, tarjas, nimeros e fundo. A chapa onde o sinal sera impresso deve
ser de ago SAE 1020, com espessura minima de 1,25mm, adesivadas em peliculas refletivas,
sendo ainda fixadas com parafusos tipo francés de 5/16”, de acordo com o projeto.

O suporte de implantagdo deverd ser de ferro com didmetro externo de 2 1/2”. A
altura do bordo inferior do sinal devera ficar a 2,10m do passeio publico, fixado a pelo
menos 1,00m de profundidade com concreto de Fck 2 15,0 MPa, garantindo assim a

visualizagdo adequada dos condutores e dificultando a depredacéo.

5.2 - Sinalizacdo horizontal

Os servigos de sinalizagdo horizontal que consistem na pintura das linhas nas faixas
de seguranca, lombadas e faixas continuas e tracejadas divisdrias de pista, serdo executados
com tinta acrilica de demarcagdo viaria na cor branca (faixas de seguranca), com adi¢do de

micro-esferas de vidro tipo premix e DO, a uma quantidade de 250g por metro quadrado.
Devem ser respeitadas as distancias detalhadas em projeto.

A aplicagdo sera mecéanica com pistola de ar comprimido em conjunto de pintura
movel e auto-propelido.

Sua aplicagdo se dard em toda a extensdo via conforme projeto, respeitando-se

espacgos de conversdo conforme previsto na resolugdo 236/08 do CONTRAN.

6.0- CONSIDERACOES FINAIS:

A obra so sera liberada ao trafego depois de concluidos os servigos de pavimentagdo
e com a liberagdo do poder municipal. A empresa contratada devera ser responsavel pela
qualidade final dos servigos, fornecer EPIs (Equipamentos de Protegdo Individual) aos
funcionarios, recolher leis sociais referentes aos funcionarios que trabalharem na mesma, e
possuir responsavel técnico pela EXECUCAO com fornecimento de ART — Anotagdo de

Responsabilidade Técnica, além de apresentar os laudos descritos no item 3.3.4ae 3.3.4 b.
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